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Работа посвящена разработке и обоснованию применения феррозондового метода неразрушающего контроля для выявления дефектов типа «расслоение» на торцевых поверхностях труб магистральных трубопроводов диаметром 1020 мм из стали 09Г2С.

Выполнен комплексный анализ сварной конструкции и технологии изготовления труб, изучены причины возникновения и характеристики дефектов в торцевой зоне.

В качестве основного метода контроля обоснован феррозондовый метод, обладающий высокой чувствительностью к градиенту магнитного поля рассеяния над дефектом, возможностью автоматизации и отсутствием расходных материалов. Разработана принципиальная схема контроля, включающая намагничивающее устройство и феррозондовый преобразователь.

Определены и рассчитаны ключевые параметры системы:

1. Зависимость силы тока намагничивания от напряжённости магнитного поля I(H);

2. Влияние диаметра соленоида и числа слоёв обмотки на рабочий ток I(D), I(N);

3. Зависимость тока от числа витков катушки I(n);

4. Зависимость выходного сигнала преобразователя от числа витков катушки возбуждения E(w).

Результаты работы могут быть использованы для создания автоматизированных систем контроля качества труб на предприятиях трубной и нефтегазовой отрасли, что позволит повысить надёжность и безопасность магистральных трубопроводов.
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